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 GRATONITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GRATONITA Sulfosal arsenical de Plomo Pb9 As4S15 2½ 6’22 Negra Gris Plomo Oscuro 
LOCALIZACIÓN Perú (Cerro de Pasco), Rusia (Siberia) y España (Ríotinto, Huelva). 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Arsenico 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1         
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CORONADITA 

 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CORONADITA Oxido de Plomo y Manganeso PbMn8O16 6½-7 5’5 Negra Negro-Gris a Negro 
LOCALIZACIÓN Coronado Lode (Arizona), Sierra de Cartagena (Murcia), Marruecos, Selva Negra (Alemania). 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Manganeso 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 1 2 5 2     
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GALENA ARGENTIFERA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA 
ARGENTIFERA 

Sulfuro de Plomo Pb S2 2’3 - 3 7’16 Gris Gris plomo 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Plata 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 3 3 5 1 5 1 5 1 
5 1 5 1 5 1 5 2 (5)   
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CERUSITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CERUSITA Carbonato de Plomo PbCO3 3-3½ 6’4-6’6 Blanca Incoloro, Blanca, negruzca 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Almadén (Ciudad Real), Broken Hill (Australia), Phenixville (Pennsylvania) 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 1 3 4 5 5 1 5 1 
5 5 5 2 5 2     
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DESCLOIZITA 
 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

DESCLOIZITA Vanadato de Plomo Pb(ZnCu)[OH/VO4] 3½ 5’5-6’2 Pardo Pardo rojizo, Pardo Negro 
LOCALIZACIÓN Córdoba (Argentina), Santa Marta (Badajoz). 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo, debido a su escasez se usa para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1         
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CERUSITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CERUSITA 
CRISTALIZADA 

Carbonato de Plomo PbCO3 3-3½ 6’4-6’6 Blanca Incoloro, Blanca, negruzca 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Almadén (Ciudad Real), Broken Hill (Australia), Phenixville (Pennsylvania) 
UTILIZACIÓN Cono mena de Plomo, debido a su escasez se usa para coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 1 2 1 2 1 3 5 1 
5 1 5 2 5 2     
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LINARITA 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

LINARITA Sulfuro básico de Pb y Cu PbCu[(OH)2/SO4] 2½ 5’3-5’5 Azul  Azul, brillo vitreo 
LOCALIZACIÓN Linares (España), Comillas (Cantabria), Losacio (Zamora), Cartagena (Murcia) 
UTILIZACIÓN Como pieza de coleccionismo, podría usarse como mena de Plomo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 1 2 1 2 2 1 2 5 
5 2 5 2 5 4 5 5   
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GALENA CON PIROMORFITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA CON 
PIROMORFITA 

Sulfuro de plomo Pb S2 2’3 - 3 7’16 Gris Gris Plomo 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN La Galena como mena de Plomo, la Piromorfita para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2 4 1       
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COSALITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
COSALITA Sulfosal compleja Bismuto y Pb Pb2Bi2S3 2’5 - 3 6’4 – 6’8 Negra Gris plomo 
LOCALIZACIÓN Cosala, Sinaloa (México), Cariboo Gold (Canada) 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Bismuto, debido a su escasez para caleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2         
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GALENA CON CALCITA Y CUARZO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA Sulfuro de plomo Pb S2 2’3 - 3 7’16 Gris Gris Plomo 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2         
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WULFENITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
WULFENITA Molibdato de Plomo PbMoO4 3 6’7 – 6’9 Blanca Amarillo a rojo, anaranjado. 
LOCALIZACIÓN Chihuahua (México), Linares (España), Santa Marta (Badajoz), La Unión (Murcia), Garrucha (Almeria) 
UTILIZACIÓN Para coleccionismo, podría usarse como mena de Plomo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2 1 3 5 3 (3) 5 5   
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ANGLESITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ANGLESITA 
CRISTALIZADA 

Sulfato de Plomo Pb SO4 3 6’3 Blanca Incolora, Blanca, Amarillenta 

LOCALIZACIÓN Isla de Anglesey (Inglaterra), Linares (España), Alemania, Namibia, Estados Unidos. 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo, para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2 5 3       
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PLATNERITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
PLATNERITA Dióxido de Plomo Pb 02 5- 5,5 9,4 Parda Negro 
LOCALIZACIÓN Mina Preguiça (Sobral da Adiça-Moura-Beja-Portugal). 
UTILIZACIÓN  Como mena de Plomo, en las industria de pinturas, para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 2 5 2 4 3 5 2   
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MIMETESITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MIMETESITA Cloroarseniato de Plomo Pb5[Cl/(AsO4)3] 3½ - 4 7’1 Blanca Incolora, blanca, parda. 
LOCALIACIÓN Durango (México), Mina Mount Bonnie (Australia), Mina Santa Marta (Badajoz). 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Arsénico, debido a su escasez para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 3 1 3 1 4     
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GALENA CON PIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA CON 
PIRITA Sulfuro de Plomo  Pb S2  2’3 - 3 7’16 Gris Gris plomo 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN Como menas de Plomo, Hierro y Azufre 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 3         
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CROCOITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CROCOITA Cromato de Plomo PbCrO4 2½ 5’9-6 Naranja Rojo tirando a amarillo 
LOCALIZACIÓN Beryozovsky (Rusia), Linares (España), Vácar (Córdoba), Alcudia (Ciudad Real), Cartagena (Murcia) 
UTILIZACIÓN Como menas de Cromo y Plomo, en la industria de pinturas y en coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 3 1 3 1 3 5 2   
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VANADINITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
VANADINITA Clorovanadato de Plomo Pb5[Cl/(VO4)3] 3 6’8 – 7’1 Blanca Amarillo pardo, anaranjado. 
LOCALIZACIÓN Zimapan (México), Linares (España), Losacio (Zamora), Baza (Granada), Santa Marta (Badajoz) 
UTILIZACIÓN Debido a su escasez para coleccionismo, puede usarse como mena de Plomo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 3 4 2 4 2     
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GALENA CON ESFALERITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA 
ESFALERITA 

Sulfuro de Plomo Pb S2 2’3 - 3 7’16 Gris Gris plomo 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN La galena como mena de Plomo, la esfalerita como mena de Zinc 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 3         
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PIROMORFITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
PIROMORFITA Clorofosfato de Plomo Pb5[Cl/(PO4)3] 3½ - 4 6’7 - 7 Blanca Verde pardo anaranjado 
LOCALIZACIÓN Losacio (Zamora), Mondoñedo (Lugo), Siberia, México. 
UTILIZACIÓN Debido a su escasez para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4 2 5 4 2     
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CUBOS DE PIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUBOS PIRITA Sulfuro de Hierro FeS2 6 - 6½ 5 –5’2 Negra Latón claro, brillo metálico 
LOCALIZACIÓN Navajún (La Rioja), Bailén, Linares y La Carolina (España), Almadén (Ciudad Real) 
UTILIZACIÓN Como mena de Hierro y Azufre, para fabricar Acido Sulfúrico y en la industria de fertilizantes  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4 3 2       
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TOPACIO CRISTALIZADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
TOPACIO 
CRISTALIZADO 

Fluosilicato de Aluminio Al2[Fe2/SiO4] 8 3’5 – 3’6 Blanca Incoloro, blanco, amarillo 

LOCALIZACIÓN Brasil, Chequia, Noruega, Suecia, Japón, México, Sri Lanka, Birmania, Pakistán y los Estados Unidos. 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4         



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 26 

 

 
 

CUARZO HERKIMER 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO 
HERKIMER 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Herkimer (New York, EE.UU.) 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 27 

 

 
 

GRANATE GROSSULARIA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GRANATE 
GROSSULARIA 

Silicato de Aluminio y Calcio Ca3Al2[SiO4] 6½ - 7 3’59 Blanca Incoloro, pardo amarillo 

LOCALIZACIÓN Mazarrón (Murcia), Sierra Nevada (Granada), Estados Unidos, Mali, Tanzania 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4         
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 28 

 

 
CUARZO HIALINO 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

CUARZO 
HIALINO 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Está muy extendido por el Planeta 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4         
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 29 

 

 
 

CUARZO RUTILADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO 
RUTILADO 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Brasil, Colombia, Sudáfrica 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4 2 3       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 30 

 

 
 

GRANATE ALMANDINO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GRANATE 
ALMANDINO 

Silicato de Aluminio e Hierro Fe3Al2[SiO4] 6½ - 7½ 4’32 Blanca Rojo, pardo-rojo 

LOCALIZACIÓN Frailes (España), Sierra Nevada (Granada), Cabo de Gata y Nijar (Almería), Cala (Huelva), Alemania, Brasil, Italia. 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 4 2 5 3 4     
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 31 

 

 
 
 

YESO ROJO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
YESO ROJO Sulfato Hidratado de Calcio CaSO42H2O 1½ - 2 2’3 – 2’4 Blanca Incoloro, blanco, rosa 
LOCALIZACIÓN En el Trías de muchas regiones, Valencia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla-León  
UTILIZACIÓN En la construcción, en la industria agraria y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 32 

 

 
 

PIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
PIRITA Sulfuro de Hierro FeS2 6 - 6½ 5 –5’2 Negra Latón claro, brillo metálico 
LOCALIZACIÓN Navajún (La Rioja), Bailén, Linares, La Carolina (España), Ríotinto (Huelva), Aznalcollar (Sevilla), etc. 
UTILIZACIÓN Como mena de Hierro y Azufre, en la fabricación de Acido Sulfúrico y de abonos 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 1 2 1 3 3     



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 33 

 

 
 

MOTTRAMITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MOTTRAMITA Vanadato de Plomo, Cobre y Zinc Pb(Cu, Zn)[OH 

VO4] 3,5 5,9 Marrón o 
verde Verde claro o negro 

LOCALIZACIÓN Mottram (Gran Bretaña), Namibia, México, Rodalquilar (Almería), 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo, Cobre y Zinc, debido a su escasez para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 34 

 

 
 

YESO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
YESO Sulfato Hidratado de Calcio CaSO42H2O 1½ - 2 2’3 – 2’4 Blanca Incoloro, blanco, rosa 
LOCALIZACIÓN Sorbas, Pulpí (Almería), EE.UU. China, etc. 
UTILIZACIÓN En la construcción, en la industria agraria y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 35 

 

 
 

ROSA DEL DESIERTO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ROSA DEL 
DESIERTO 

Sulfato Hidratado de Calcio CaSO42H2O Muy Blanda   Color Arena oscuro 

LOCALIZACIÓN Desierto del Sahara, Marruecos, Chile, Arizona (EE.UU.) 
UTILIZACIÓN Para coleccionismo y como ornamento 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 1 2 1 3 1     
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 36 

 

 
 

YESO SELENITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
YESO 
SELENITA 

Sulfato Hidratado de Calcio CaSO42H2O 1½ - 2 2’3 – 2’4 Blanca Incoloro, blanco, rosa 

LOCALIZACIÓN Naica (México), Sorbas y Pulpí (Almería). 
UTILIZACIÓN En la construcción, en industria agraria y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 1 4 1       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 37 

 

 
 

ESPATO DE ISLANDIA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ESPATO 
ISLANDIA 

Carbonato Cálcico Ca CO3 3 2’6 – 2’8  Blanca Incolora, blanca, amarilla 

LOCALIZACIÓN EE.UU,  en Sajonia (Alemania), en Brasil, Guanajuato (México), Cornwall (Inglaterra), India y muchos sitios de África.. 
UTILIZACIÓN Como material de construcción, en la fabricación de prismas polarizadores en la  industria óptica. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1 2 2       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 38 

 

 
 

SIDERITA AMORFA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
SIDERITA 
AMORFA 

Carbonato de Hierro FeCO3 4 - 4½ 3’7 –3’9 Blanca Blanco, amarillo-pardo 

LOCALIZACIÓN Somorrostro (Vizcaya), Sierra Nevada, Guejar-Sierra, Trévelez (Granada), Linares y La Carolina (España) 
UTILIZACIÓN Como mena  de Hierro, como abono 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 3         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 39 

 

 
 

DIOPSIDO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
DIOPSIDO Silicato Calcico Magnesico MgCaSi2O6 5,5 – 6,5 3,3 Blanca Blanco a Verde Claro 
LOCALIZACIÓN Madagascar, Italia. 
UTILIZACIÓN  En joyería y coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 40 

 

 
 
 

CELESTINA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CELESTINA Sulfato de estroncio SrSO4 3 - 3½ 3’9 - 4 Blanca Incoloro, blanca, azul rojiza 
LOCALIACIÓN La Malaha (Granada), Jaén, Alicante 
UTILIZACIÓN Como mena de Estroncio, para fabricar Nitrato de Estroncio para fuegos artificiales y balas trazadoras. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 3 2 3 2 4 4 5   
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 41 

 

 
 

ENDLICHITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

ENDLICHITA Cloro Vanadato-Arseniato de 
Plomo Pb5Cl((V,As)O4)3 6 -7 3,1 – 3,2 Blanca Color variable, entre rojo, 

anaranjado, pardo 
LOCALIZACIÓN La Peza, Albuñuelas (Granada), Santa Marta (Badajoz), Marruecos 
UTILIZACIÓN Como mena de Vanadio, Arsénico y Plomo, en la industria siderurgica y en la fabricación de colorantes 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 42 

 

 
 
 

FLUORITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
FLUORITA Fluoruro Cálcico Ca F2 4 3’1 – 3’2 blanca Incolora, rosa, amarilla parda 
LOCALIZACIÓN Caravia y Ribadesella (Asturias), Irún y Bidasoa  (Guipuzcoa), San Luis Potosí (México), EE.UU., Rusia, Namibia. 
UTILIZACIÓN Como mena de Fluor, para fabricar Acido Fluorhídrico, en la industria óptica 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 3 3 2 3 2 4 2   
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 43 

 

 
 

REJALGAR CRISTALIZADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
REJALGAR 
CRISTALIZADO 

Monosulfuro de Arsénico AsS 1½ 3’5 – 3’6 Amarilla Rojo oscuro, anaranjado 

LOCALIZACIÓN Pola de Lena (Asturias), Almadén (Ciudad Real), Hunan (China), EE.UU. Rumania, Macedonia. 
UTILIZACIÓN Mena de Arsénico, en fabricación de insecticidas y en la fabricación de fuegos artificiales 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 3         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 44 

 

 
 

CUARZO CON INTRUSIONES 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO CON 
INTRUSIONES 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Brasil, Colombia, Sudáfrica, muy abundante en la naturaleza 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 45 

 

 
 

CUARZO ROSA 
 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

CUARZO ROSA Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 
LOCALIZACIÓN Brasil, Colombia, Sudáfrica, abundante en la naturaleza. 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 46 

 

 
 

GIROLITA 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

GIROLITA Silicato básico de Calcio con 
una molécula de agua. 

Ca2Si3O7(OH)2H2O  3 - 4 Blanca Incolora, Blanca, verdosa 

LOCALIZACIÓN Groenlandia, India 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 47 

 

 
 

TERUELITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
TERUELITA Carbonato Cálcico Magnésico Ca Mg 

(CO3)2 
3,5 - 4 2,8 – 3,1 Blanca Negro 

LOCALIZACIÓN Teruel. 
UTILIZACIÓN Como  mena de Magnesio, en la fabricación de material refractario, como fundente. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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TURMALINA NEGRA CHORLO 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

TURMALINA 
NEGRA 
CHORLO 

Borosilicato complejo de 
Aluminio 

NaFe²3(AlFe³)16 
[(OH4/(BO3)3/Si6O18 

7 3 – 3´25 Blanca Negro 

LOCALIZACIÓN Córdoba (Argentina), Imilchil (Marruecos), Sierra de Guadarrama (Madrid), San Idelfonso (Segovia), Linares (España) 
UTILIZACIÓN En joyería, en la fabricación de equipos de medida de presión. 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4 5 4       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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CUARZO AHUMADO YACARE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO 
AHUMADO 
YACARE 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Brasil, Argentina, Perú 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4 2 5       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 50 

 

 
 
 

CUARZO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 
LOCALIZACIÓN Muy común en la naturaleza, Linares, La Carolina (España),  
UTILIZACIÓN Para la fabricación de componentes electrónicos y piezoeléctricos , pantallas y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 51 

 

 
 

BARITINA LIBRO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BARITINA 
LIBRO 

Sulfato de Bario BaSO4 3 - 3½ 4’48 Blanca Blanca, amarilla 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina y Bailén (España), Tarragona, Espiel (Córdoba), Sierra de Gador (Almería) 
UTILIZACIÓN Mena de Bario, en la fabricación de pinturas y vidrio, para preparar lodos de perforación 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 52 

 

 
 
 

BARITINA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BARITINA Sulfato de bario BaSO4 3 - 3½ 4’48 Blanca Blanca, amarilla 
LOCALIZACIÓN  Linares, La Carolina y Bailén (España), Tarragona, Espiel (Córdoba), Sierra de Gador (Almería) 
UTILIZACIÓN Mena de Bario, en la fabricación de pinturas y vidrio, para preparar lodos de perforación 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 4         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 53 

 

 
 

EPIDOTA CON CUARZO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
EPIDOTA CON 
CUARZO 

Silicato básico de Aluminio 
Calcio y Hierro 

Ca2(Al, 
Fe)3(SiO4)3(OH 

6 - 7 3’3 – 3’5 Gris Verde-amarillo oscuro 

LOCALIACIÓN  Noruega, Groenlandia, Alaska (EE.UU.), Cehegín (Murcia) 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 5         



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 54 

 

 
 

HAUSMANNITA CON BARITA Y ANDRAITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
HAUSMANNITA 
CON BARITA Y 
ANDRAITA 

Oxido de Manganeso Mn3 O4 5½ 4’7 – 4’8 Parda 
rojiza 

Negro hierro algo pardusco 

LOCALIZACIÓN Covadonga y Cabrales (Asturias) 
UTILIZACIÓN Mena de Manganeso, como fundente en soldadura 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 5         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 55 

 

 
 

CALCITA FIBROSA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA 
FIBROSA 

Carbonato Cálcico Ca CO3  3 2’6 – 2’8  Blanca Incolora, blanca, amarilla 

LOCALIZACIÓN  Muy abundante en la naturaleza 
UTILIZACIÓN Mena de Calcio, como material de construcción, en la fabricación de Cal. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 56 

 

 
 

CALCITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA Carbonato Cálcico CO3 Ca 3 2’6 – 2’8  Blanca Incolora, blanca, amarilla 
LOCALIZACIÓN Muy abundante en la naturaleza, Linares, La Carolina y Bailén (España) 
UTILIZACIÓN Mena de Calcio, como material de construcción, en la fabricación de Cal. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 
4 1 4 1 4 1     

 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 57 

 

 
 

COBRE NATIVO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
COBRE NATIVO Oxido de Cobre Cu 2 O 3½ - 4 6’15 Rojo 

parda 
Rojo oscuro, rojo pardo 

LOCALIZACIÓN Chile, Perú, Australia, México, EE.UU., Ríotinto (Huelva) 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de cables, planchas y tubos de Cobre, por su escasez para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1 5 2       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 58 

 

 
 

MAGNESITA NAVARRA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MAGNESITA 
NAVARRA 

Carbonato de Magnesio Mg CO3 4-4,5 3,01 Blanca Incolora, blanca, gris, amarillento, 
pardo o rosado. 

LOCALIZACIÓN  Navarra, Maro (Málaga), Sierra de Gata (Almería), Teruel. 
UTILIZACIÓN Mena de Magnesio, para la fabricación de ladrillos refractarios. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 59 

 

 
 

OLIGISTO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
OLIGISTO Oxido de Hierro Fe2 O3 6’5 4’9 – 5’3 Roja Según variedades 
LOCALIZACIÓN Guadix y Alquife (Granada), Mazarrón y Cartagena (Murcia), Cabárceno (Cantabria), Ponferrada (León) 
UTILIZACIÓN Mena de Hierro, para fabricar pigmentos y ocre rojo y en la fabricación de abrasivos 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 60 

 

 
 

CALCITA Y PIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA Y 
PIRITA 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3 2’6 – 2’8  Blanca Incolora, blanca, amarilla 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Ríotinto (Huelva), Aznalcollar (Sevilla) 
UTILIZACIÓN La Calcita para construcción, obtención de Cal, etc. La Pirita como mena de Hierro y Azufre 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 61 

 

 
 

MALAQUITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MALAQUITA Carbonato básico hidratado de 

Cobre Cu2CO3(OH)2 3,5 – 4 4 Verde 
claro 

Verde 

LOCALIZACIÓN Linares (España), Hinojosa del Duque(Córdoba), Aznalcollar (Sevilla), Ríotinto y Tharsis (Huelva) 
UTILIZACIÓN Mena de Cobre, en joyería y en ornamentación 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1 4 5       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 62 

 

 
 

BLENDA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BLENDA 
CRISTALIZADA 

Sulfuro de Zinc Zn S 2’5 - 3 3’9 – 4’2 Blanca Varía entre amarillento y negro 

LOCALIZACIÓN Áliva (Cantabria), Motril (Granada), La Unión (Murcia) 
UTILIZACIÓN Mena de Zinc y para coleccionismo                                        

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 63 

 

 
 

ARAGONITO CRISTALIZADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ARAGONITO 
CRISTALIZADO 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3½ - 4 2’95 Blanca Incoloro, blanco-gris. 

LOCALIZACIÓN Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara), Calatayud (Zaragoza), Beteta (Cuenca) 
UTILIZACIÓN Mena de Calcio, como material de construcción, en la fabricación de Cal y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1 5 2       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 64 

 

 
 

TENNANTITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
TENNANTITA 
CRISTALIZADA 

Sulfuro de Cobre y Arsénico Cu12As4S13 3’5 – 4’5 4’4 – 5’1 Negra  Negro grisáceo a negro hierro 

LOCALIZACIÓN Chile, Guadalcanal (Sevilla), Mazarrón (Murcia) 
UTILIZACIÓN Como mena de Cobre y Arsénico y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 1         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 65 

 

 
 

ESPATO LISTADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ESPATO 
LISTADO 

Fluoruro Cálcico Ca F2 4 3’1 – 3’2 blanca Incolora, rosa, amarilla parda 

LOCALIZACIÓN Caravia y Ribadesella (Asturias), Irún y Bidasoa  (Guipuzcoa), San Luis Potosí (México), EE.UU., Rusia, Namibia. 
UTILIZACIÓN Mena de Fluor, fabricación de Acido Fluorhídrico y en la industria óptica 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 66 

 

 
 
 

OKENITA 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

OKENITA Silicato Bibásico de Calcio CaSi2O4(OH)2H2O 4½ - 5 2’3 Blanca Incolora-blanca. 
LOCALIZACIÓN Alemania, Groenlandia, Irlanda del Norte, India 
UTILIZACIÓN Para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 67 

 

 
 

MOLIBDENITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MOLIBDENITA Sulfuro de Molibdeno Mo S2 1½ 4’7 – 4’8 Gris 

oscura 
Gris plomo 

LOCALIZACIÓN Infiesto y Presnos (Asturias), Lousane y San Finx de Noya (La Coruña), Los Pedroches (Córdoba) 
UTILIZACIÓN Mena de Molibdeno, en industria electrónica y para coleccionismo 

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 68 

 

 
 

SMITHSONITA AMARILLA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
SMITHSONITA 
AMARILLA 
CRISTALIZADA 

Carbonato de Zinc CO3 Zn 5 4’3 – 4’5 Blanca Incolora, blanca,  amarilla 

LOCALIZACIÓN Reocín y Comillas (Cantabria), Brañosera (Palencia), Valdelinares (Teruel), Cabo de Gata (Almería) 
UTILIZACIÓN Mena de Zinc, en ornamentación y para coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 69 

 

 
 

ARAGONITO VERDE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ARAGONITO 
VERDE 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3½ - 4 2’95 Blanca Incoloro, blanco-gris. 

LOCALIZACIÓN Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara), Calatayud (Zaragoza), Beteta (Cuenca) 
UTILIZACIÓN Mena de Calcio, como material de construcción, en la fabricación de Cal y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 70 

 

 
 

DOLOMITA ROSA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
DOLOMITA 
ROSA 
CRISTALIZADA 

Carbonato de Calcio y 
Magnesio 

CaMg(CO3)2 3½ - 4 2’85 – 2’95 Blanca Incolora, blanca, gris pardusca 

LOCALIZACIÓN Puerto de Velate (Navarra), Teruel, Almadén (Ciudad Real), Alcaracejo (Córdoba), Reocín (Cantabria), Morón (Sevilla) 
UTILIZACIÓN Como sustituto de la Magnesita en Metalurgia y en la fabricación de cementos especiales 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2 3 3       
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 71 

 

 
 

CUPRITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUPRITA 
CRISTALIZADA 

Oxido de Cobre Cu 2 O 3½ - 4 6’15 Rojo 
parda 

Rojo oscuro, rojo pardo 

LOCALIZACIÓN Linares y Vilches (España), Sotiel y Tharsis (Huelva), Valdeorras (Orense),  
UTILIZACIÓN Mena de Cobre y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 72 

 

 
 

PIRITA CON CALCITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
PIRITA CON 
CALCITA 

Sulfuro de Hierro Fe S2 6 - 6½ 5 – 5’2 Negro 
verdosa 

Latón claro 

LOCALIZACIÓN Navajún (La Rioja), Bailén, Linares, La Carolina (España), Ríotinto (Huelva), Aznalcollar (Sevilla), etc 
UTILIZACIÓN Pirita mena de Hierro y Azufre, industria Química. Calcita mena de Calcio, material de construcción, etc. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 2         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 73 

 

 
 

ARAGONITO FIBROSO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ARAGONITO 
FIBROSO 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3½ - 4 2’95 Blanca Incoloro, blanco-gris. 

LOCALIZACIÓN Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara), Calatayud (Zaragoza), Beteta (Cuenca) 
UTILIZACIÓN Mena de Calcio, como material de construcción, en la fabricación de Cal y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 74 

 

 
 

PIRITA Y MALAQUITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
PIRITA Y 
MALAQUITA 

Sulfuro de Hierro y Carbonato 
Cúprico. 

FeS2               
Cu2CO3(HO)2 

    

LOCALIZACIÓN Navajún (La Rioja), Bailén, Linares, La Carolina (España), Ríotinto (Huelva), Aznalcollar (Sevilla), etc 
UTILIZACIÓN Pirita mena de Hierro y Azufre, industria Química. Malaquita, mena de Cobre y joyeria 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3         
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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APATITO CRISTALIZADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
APATITO 
CRISTALIZADO 

Fluofosfato de calcio Ca5(PO4)3(F,Cl;OH) 5 3´2 Variable Incoloro, parduzco, verdoso 

LOCALIZACIÓN Jumilla y Mazarrón (Murcia), Belmez y Fuenteovejuna (Córdoba), Montánchez (Cáceres), Vera (Almería) 
UTILIZACIÓN Como fertilizante y  para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3         
 

 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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BLENDA 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

BLENDA Sulfuro de Cinc Zn S 2’5 - 3 3’9 – 4’2 Blanca Varía entre amarillento y negro 
LOCALIZACIÓN Áliva (Cantabria), Motril (Granada), La Unión (Murcia), Reocín (Cantabria) 
UTILIZACIÓN Mena de Zinc y para coleccionismo                                        

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3 4 2       
 
 

 
 
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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AZURITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AZURITA 
CRISTALIZADA 

Carbonato básico hidratado de 
Cobre 

Cu3[OH/CO3]2 3½ - 4 3’7 – 3’9 Azul Azul intenso 

LOCALILZACIÓN Jerez del Marquesado (Granada), Ríotinto y Tharsis (Huelva), Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) 
UTILIACIÓN Como mena de Cobre, en joyería y para coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3         
 
 



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
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MAGNETITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MAGNETITA Oxido de Hierro Fe3 O4 6 - 6½ 5’2 Negra Negro hierro 
LOCALIZACIÓN Cala (Huelva), Vigo y Viveros (Pontevedra), Jerez de los Caballeros y Zafra (Badajoz), Cehegín (Murcia) 
UTILIZACIÓN Mena de Hierro, en construcción para hormigones de alta densidad. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3 5 1       
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FLUORITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
FLUORITA 
CRISTALIZADA 

Fluoruro Cálcico Ca F2 4 3’1 – 3’2 Blanca Incolora blanca-rosa 

LOCALIZACIÓN Caravia y Ribadesella (Asturias), Irún y Bidasoa  (Guipuzcoa), San Luis Potosí (México), EE.UU., Rusia, Namibia. 
UTILIZACIÓN Como mena de Fluor, para fabricar Acido Fluorhídrico, en la industria óptica. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3 4 2 4 2     
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OLIGISTO MICACEO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
OLIGISTO 
MICÁCEO 

Oxido de Hierro Fe2O3 6’5 4’9 – 5’3 Roja Según variedades 

LOCALIZACIÓN Guadix y Alquife (Granada), Mazarrón y Cartagena (Murcia), Cabárceno (Cantabria) 
UTILIZACIÓN Mena de Hierro, para fabricación de pigmentos y pinturas, como abrasivo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 3         
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AGATA CARNEOLA O CORNALINA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA 
CARNEOLA O 
CORNALINA 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Argentina, Uruguay, India, Madagascar, Sicilia (Italia), Arabia. 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de morteros, como ornamento, en joyería y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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JASPE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

JASPE Dióxido de Silicio SiO2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Sudáfrica, Venezuela, Linares (España) 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental,, en joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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AGATA PASTEL SEPHTONITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA PASTEL 
SEPHTONITA 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Argentina, Uruguay, India, Madagascar, Sicilia (Italia), Arabia, Marruecos. 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en la fabricación de morteros, en joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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AVENTURINA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AVENTURINA Dióxido de Silicio SiO2 7 2’6  Verde, Azul, rojo pajizo 
LOCALIZACIÓN Kamataka (India), EE.UU., Sudáfrica, Alemania, Austria, Escocia 
UTILIZACIÓN Como piedra ornamental, en joyería y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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BARITINA CON CALCOPIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BARITINA CON 
CALCOPIRITA 

Sulfato de Bario Ba SO4 3 - 3½ 4’48 Blanca Incolora, blanca amarilla 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina y Bailén (España), Espiel (Córdoba), Almadén (Ciudad Real), Sierras de Gádor y Almagrera (Almería) 
UTILIZACIÓN Baritina como mena de Bario. Calcopirita como mena de Cobre 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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OPALO CON DENDRITAS 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ÓPALO CON 
DENTRITAS 

Sílice Hidratada SiO2 H2O 5 - 6½ 1’9 – 2’2 Blanca Incoloro, transparente 

LOCALIZACIÓN México, Honduras, Chile, Australia, Yellowstone (EE.UU.) 
UTILIZACIÓN Para joyería, como abrasivo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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CUARZO CON TURMALINA NEGRA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO CON 
TURMALINA 
NEGRA 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Linares y Santa Elena (España), Fuenteovejuna (Córdoba), Burguillos del Cerro (Badajoz) 
UTILIZACIÓN Cuarzo, en industria electrónica, como abrasivo. Turmalina, en joyeria y coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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OBSIDIANA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
OBSIDIANA Roca Ígnea  5 – 5’5 2’6 Negra Negro, betas con blanco y negro 
LOCALIZACIÓN Conos Volcánicos 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental y en la fabricación de cuchillas para cirugía cardiaca y ocular. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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AGATA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 

microcristalinas 
LOCALIZACIÓN Brasil, Argentina, Uruguay, India, Madagascar, Sicilia (Italia), Arabia, Marruecos. 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en la fabricación de morteros, en joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4 4 3       
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CUARZO VERDE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO 
VERDE 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Burguillos del Cerro (Badajoz) 
UTILIZACIÓN Las mismas que el Cuarzo, aunque se utiliza más en joyería. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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AGATA LAZO VERDE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA LAZO 
VERDE 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras, Cerro Muriano (Córdoba) 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental , en joyería y coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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TURMALINA VERDE 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

TURMALINA 
VERDE 

Borosilicato 
complejo de 
Aluminio 

(Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18) 
.(OH,F)4). 

7 3 – 3’25 Blanca Incolora, blanca 

LOCALIZACIÓN Linares y Santa Elena (España), Fuenteovejuna (Córdoba), Burguillos del Cerro (Badajoz) 
UTILIZACIÓN En industria piroeléctrica y piezoeléctrica, en la fabricación de instrumentos de presión, en joyería y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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LEADHILLITA 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
LEADHILLITA Sulfo carbonato de plomo Pb4[(OH)2 SO4 (CO3)2] 7 – 7’5 6,4 – 6,5 Blanca Incoloro, Blanco, 

Verde, Azul 
LOCALIZACIÓN Leadhills (Escocia), San Cugat (Barcelona), 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo, es muy toxico tanto por ingestión como por inhalación. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 3         
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RUBELITA 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
RUBELITA Borosilicato 

complejo de 
Aluminio 

(Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18) 
.(OH,F)4). 

7 – 7’5 3 – 3’26  Variedad rosa de 
Turmalina 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, México, EE.UU., Burguillos del Cerro (Badajoz), Fuenteovejuna (Córdoba) 
UTILIZACIÓN En joyería y coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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BARITA SOBRE PIRITA DE HIERRO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BARITA SOBRE 
PIRITA DE 
HIERRO 

Sulfato de Bario 
Ba SO4 3 -3,5 4,5 Blanca Transparente, incoloro, blanca, 

amarilla, parda, etc. 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina y Bailén (España), Espiel (Córdoba), Almadén (Ciudad Real), Sierras de Gádor y Almagrera (Almería) 
UTILIZACIÓN Barita, como mena de Bario. Pirita como mena de Hierro y Azufre. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

3 4         
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GALENA CON CALCITA Y PIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA CON 
CALCITA Y 
PIRITA 

Sulfuro de Plomo      

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc. 
UTILIZACIÓN Galena, como mena de Plomo. Calcita, como mena de Calcio y Pirita como mena de Hierro y Azufre. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 1 5 1       
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CALCITA CON GALENA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA CON 
GALENA Carbonato de calcio Ca CO3 3 2,71 Blanca Blanco, amarillo, rojo, naranja, azul, 

verde, castaño, gris, etc 
LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Cartagena (Murcia), La Unión (Murcia), etc 
UTILIZACIÓN  Calcita, como mena de Calcio. Galena, como mena de Plomo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 1         
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FLUORITA CON CUARZO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
FLUORITA CON 
CUARZO 

Fluoruro Cálcico Ca F2 4 3’1 – 3’2 Blanca Incolora blanca-rosa 

LOCALIZACIÓN Caravia y Ribadesella (Asturias), Irún y Bidasoa  (Guipuzcoa), San Luis Potosí (México), EE.UU., Rusia, Namibia. 
UTILIZACIÓN Fluorita, como mena de Fluor y para fabricar acido fluorhídrico. Cuarzo, en industria electrónica y como abrasivo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 2         
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ARAGONITO ACICULAR 
 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ARAGONITO 
ACICULAR 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3½ - 4 2’95 Blanca Incoloro, blanco-gris. 

LOCALIZACIÓN Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara), Calatayud (Zaragoza), Beteta (Cuenca) 
UTILIZACIÓN Como ornamento y en coleccionismo  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 2 4 2       
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BOLEITA 
ENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

BOLEITA Cloruro básico Cu, Ag, Pb Pb9 cu8 Ag3 
Cl21(OH)16H2O 3 - 3½ 5’1 Azul Azul, Brillo vítreo 

LOCALIZACIÓN Boleo (Baja California, México) 
UTILIZACIÓN En joyería y coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 2         
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CONCRECIÓN DE GALENA Y CALCITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CONCRECIÓN 
DE GALENA Y 
CALCITA 

      

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina y Bailén (España) 
UTILIZACIÓN Galena, como mena de Plomo. Calcita, como mena de Calcio. 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 2 4 2       
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ATACAMITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ATACAMITA Hidroxicloruro de cobre Cu2Cl (OH)3  3-3,5 3,8 Verde Verde generalmente oscuro, 

amarillo 
LOCALIZACIÓN Atacama (Chile), Italia, Australia 
UTILIZACIÓN Mena menor de Cobre, en ornamentación y en joyería. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 3         
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo�
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AGATA “COCONUT” GEODA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA 
“COCONUT” 
GEODA 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras, Marruecos 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en joyería, para la fabricación de morteros. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3 4 3       
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AGATA “COCONUT” SÓLIDO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA 
“COCONUT” 
SÓLIDO 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras, Cerro Muriano (Córdoba), Marruecos 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en joyería, para la fabricación de morteros. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3 4 3       
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AGATA GEODA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA GEODA Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 

microcristalinas 
LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras, Cerro Muriano (Córdoba), Marruecos. 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en joyería, para la fabricación de morteros. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3 4 3       
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AGATA TREE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA TREE Dióxido de silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 

microcristalinas 
LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras. 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en joyería y coleccionismo. 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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CERUSITA CROMÍFERA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CERUSITA 
CROMÍFERA 

Carbonato de Plomo PbCO3 3-3½ 6’4-6’6 Blanca Incoloro, Blanca, negruzca 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Almadén (Ciudad Real), Broken Hill (Australia), Phenixville (Pennsylvania) 
UTILIZACIÓN Importante mena de Plomo y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3 5 5       
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FALSA AGATA 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

FALSA AGATA Carbonato Calcico Ca CO3 4-5 2’6  Muy variado 
LOCALIZACIÓN Zimbawe, Brasil, Venezuela 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en construcción. 

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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AGATA PULIDA MEDALLÓN 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA PULIDA 
MEDALLÓN 

Dióxido de silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras 
UTILIZACIÓN  Como roca ornamental, para fabricar morteros, en joyería. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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CALCITA CON ARENA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA CON 
ARENA 

Carbonato Cálcico CO3 Ca 3 2’6 – 2’8  Blanca Incolora, blanca, amarilla 

LOCALIZACIÓN Desierto del Sahara 
UTILIZACIÓN Como mena de Calcio, como material de construcción y coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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JAMESONITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
JAMESONITA Sulfoantimoniato de Plomo Pb4FeSb6S14 2’5 5’63 Gris 

Negruzca 
Gris plomo 

LOCALIZACIÓN Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), Valencia de Alcántara, Cilleros y Villamiel (Caceres), Tharsis y Ríotinto (Huelva) 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Antimonio, para coleccionismo. 

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3 5 3       
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AGATA MUSGOSA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA 
MUSGOSA 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, para fabricar morteros, en joyería y coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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AGATA PULIDA “CHAPA” 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AGATA PULIDA 
“CHAPA” 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Conjunto de variedades 
microcristalinas 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Honduras 
UTILIACIÓN Como roca ornamental, en joyería, para fabricar morteros. 

UBICACIÓN 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 3         
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CRISTAL DE ROCA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CRISTAL DE 
ROCA 

Dióxido de Silicio Si O2 7 2’6  Transparente, rojo, azul, amarillo, 
lechoso, etc. 

LOCALIZACIÓN Muy común en la naturaleza, Linares (España) 
UTILIZACIÓN En industria electrónica por sus propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas, como abrasivo y coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4 4 4       
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CRISOTILO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CRISOTILO Silicato hidratado de Magnesio Mg3Si2O5(OH)4 2’5 2’53 Blanca Verde 
LOCALIZACIÓN Santa María de Ortigueira (A Coruña), Península de Labrador (Canadá), Italia, Rusia, Rodesia, EE.UU. 
UTILIZACIÓN Para fabricar tejidos ignífugos, en la fabricación de fibrocementos 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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SIDERITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
SIDERITA 
CRISTALIZADA 

Carbonato de Hierro Fe CO3 4 - 4½ 3’7 – 3’9 Blanca Blanca amarillenta, pardo oscura 

LOCALIZACIÓN Linares y  La Carolina (España), Somorrostro (Vizcaya), Belmez (Córdoba), Trévelez (Granada) 
UTILIZACIÓN Como mena de Hierro y coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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MICA MOSCOVITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MICA 
MOSCOVITA 

Silicato de aluminio y potasio K Al2(Al 
Si)4º10(OH,F)2 

2 – 2’5 2’83 Incolora Incolora, tonalidades 
amarillentas 

LOCALIZACIÓN Villagarcía de Arosa y Puenteáreas (Pontevedra), Fuenteovejuna (Córdoba), Garcirrey (Salamanca), Marbella (Málaga) 
UTILIZACIÓN Como aislante en aparatos eléctricos, como aislante térmico y coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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CUARZO CON INCRUSTACIONES “FANTASMA” 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CUARZO CON 
INCRUSTACIONES 
“FANTASMA” 

Dióxido de Silicio SiO2 7 2’65 Blanca De muy variada coloración 

LOCALIZACIÓN Brasil, Venezuela, Perú 
UTILIZACIÓN  Para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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OROPIMENTE CRISTALIZADO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
OROPIMENTE 
CRISTALIZADO 

Trisulfuro de Arsénico As3S3 1’5 - 2 3’5 Amarillo 
pardo 

Amarillo parduzco, amarillo 
limón 

LOCALIZACIÓN Pola de Lena, Mieres y Ribadesella (Asturias), La Carolina (España), Sierra Almagrera (Almería), Brasil 
UTILIZACIÓN Como mena de Arsénico, en la industria del curtido de piel y para colecionismo. 

UBICACIÓN  EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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GRANATE GLOSULARIA “ZONAR” 
 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

GRANATE 
GLOSULARIA 
“ZONAR” 

Silicato de Aluminio y calcio Ca3Al2(SiO4)3 6’5 – 6’7 3’1 – 4’3 Transparente Transparentes, opacos 

LOCALIZACIÓN Alicún de Ortega (Granada), Bayarque (Almería), Fermoselle (Zamora) 
UTILIZACIÓN En joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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BERILO AZUL 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BERILO AZUL Silicato de Berilo y Aluminio Al2Be3[Si6O18] 7½ - 8 2’63 – 2’80 Blanca Incoloro, amarillo, rosa 
LOCALIZACIÓN Ramayosa, Poyo, Valga (Pontevedra), Santiago de Compostela (A Coruña), Monterrey (Orense), Hornachuelos y 

Fuenteovejuna (Córdoba) 
UTILIZACIÓN Como mena de Berilo, en joyería y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4 5 1       
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TURMALINA PARDA “DRAVITA” 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
TURMALINA 
PARDA 
“DRAVITA” 

Borosilicato complejo de 
Aluminio 

Según 
Variedad 

7 3 – 3’25 Blanca Incolora, Blanca 

LOCALIZACIÓN Gerona, Málaga, Salamanca, Huelva, Orense, Madrid, Córdoba, Ávila, Cáceres 
UTILIZACIÓN En industria piroeléctrica y piezoeléctrica, en la fabricación de instrumentos de presión, en joyería y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4 5 4       
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ÓPALO 

 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ÓPALO Sílice Hidratada SiO2 H2O 5 - 6½ 1’9 – 2’2 Blanca Incoloro, Blanco, Amarillento 
LOCALIZACIÓN Yelowstone (EE.UU.), Australia, Chile, Eslovaquia, México, Honduras 
UTILIZACIÓN Como gema en joyería, como abrasivo, como material filtrante. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 4         
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JAMESONITA CRISTALIZADA 
 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
JAMESONITA 
CRISTALIZADA 

Sulfoantimoniato de Plomo Pb4FeSb6S14 2½ 5’63 Gris 
Negruzca 

Gris plomo 

LOCALIZACIÓN Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), Valencia de Alcántara, Cilleros y Villamiel (Cáceres), Ríotinto y Tharsis (Huelva) 
UTILIZACIÓN Como mena de Plomo y Antimonio, para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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AMAZONITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AMAZONITA Silicato Potásico Alumínico 

de Plomo 
Pb, K Al Si 3 O8 6 – 6,5 2,5 Blanca Verde, Verde azulado 

LOCALIZACIÓN Padronda (Orense), El Escorial, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Rocabruna (Gerona) 
UTILIZACIÓN Como piedra ornamental, en joyería y en coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 4         



COLECCIÓN DE MINERALES UBICADOS EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA  
 

 
 126 

 

 
 

BOULANGERITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BOULANGERITA Sulfuro de Plomo y 

Antimonio Pb5 Sb4 S11 2,5 - 3 6 Pardo 
Rojiza 

Gris Plomo azulado 

LOCALIZACIÓN Meredo (Asturias), Losacio (Zamora) y Linares (España) 
UTILIZACIÓN Mena de Plomo y muy secundaria de Antimonio, y para coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 5         
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ASBESTO DE SERPENTINA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ASBESTO DE 
SERPENTINA Silicato Magnésico Mg3Si2O5(OH)4 2 2,6 Blanca Verde esmeralda, rojo morado, 

marrón, negro, blanco 
LOCALIZACIÓN Canada , Zimbawe, China, Rusia y Brasil 
UTILIZACIÓN Para la fabricación de tejidos ignífugos, como protector térmico, en la construcción de fibrocementos.  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 4         
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ESTIBINA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ESTIBIMA 
CRISTALIZADA Sulfuro de Antimonio Sb2 S3 2 4,6 Gris Gris Plomo 
LOCALIZACIÓN Almuradiel, Santa Cruz de Mudela (C. Real), Los Pedroches (Córdoba), Benasque (Huesca) 
UTILIZACIÓN Mena principal de Antimonio, se usa como pigmento en pinturas, se usa en la fabricación del vidrio. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 4         
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NEFELITA CON SCHORLOMITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
NEFELINA CON 
SCHORLOMITA 

Silicato Alumínico Sódico 
Potásico. 

SCHORLOMITA es una 
variedad de Granate 

(Na, K,Fe) Al 
SiO4 5,5 - 6 2,6 Blanca Incoloro, Blanco o amarillento, en 

masa Gris verdoso o rojizo 

LOCALIZACIÓN Zaldúa (Vizcaya), Olot (Gerona), La Mancha y Beteta (Cuenca), Cabo de Gata (Almería) 
UTILIZACIÓN Nefelina, las variedades sin Hierro se usan en la industria del vidrio, el resto de variedades en industria de curtido de piel. 

Schorlomita, en joyería  
UBICACIÓN EN LA SEDE 

VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 
5 5         
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CALCOPIRITA 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

CALCOPIRITA Sulfuro de Cobre e Hierro Cu Fe S2 4 -5  4,3 Negro 
Verdosa Amarillo Latón Verduzco 

LOCALIZACIÓN Linares, La Carolina (España), Tharsis (Huelva), Alcaracejos (Córdoba), El Horcajo (C. Real), Ezcaray (La Rioja) 
UTILIZACIÓN Mena de Cobre, en menor medida mena de Hierro y de Azufre. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 5 5 5       
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OJO DE TIGRE 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
OJO DE TIGRE Dioxido de Silicio Si O2 7  2,6 Amarilla 

Parda 
Amarillo veteado de Marrón, 

Rojo 
LOCALIZACIÓN Brasil, Zimbawe, Madagascar, Venezuela. 
UTILIZACIÓN Como roca ornamental, en joyería y para coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 5         
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ULEXITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
ULEXITA Borato Calco Sódico 

Hidratado 
Ca Na B5O6 

(OH)6 * 5 H2O 2,5  2 Blanca Incoloro o Blanco 
LOCALIZACIÓN Regiones desérticas de Bolivia y  Chile, Arizona y Nevada (EE.UU.), Kazajstán 
UTILIZACIÓN Para la obtención de Bórax, como mena de Boro, en la industria nuclear y electrónica.  

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 2         
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CINABRIO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CINABRIO Sulfuro de Mercurio Hg S 2,5  8,1 Roja Rojo Púrpura 
LOCALIZACIÓN Almadén (C. Real), Utrillas y Albarracín (Teruel), Dólar (Granada) 
UTILIZACIÓN Mena principal de Mercurio. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

2 2 5 5       
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GALENA ALCOHOL DE HOJA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GALENA 
“ALCOHOL DE 
HOJA 

Sulfuro de Plomo PbS 2,5  7,5 Gris 
Oscura Gris Plomo 

LOCALIZACIÓN Linares y La Carolina, Cartagena 
UTILIZACIÓN Mena principal de Plomo, en la Industria Cerámica y del Vidrio . 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 5         
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AZURITA Y MALAQUITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AZURITA Y 
MALAQUITA Carbonatos de cobre Cu3 (CO3)2 

(OH)2 3,5 - 4  3,77 Azul y 
verde Azul y Verde 

LOCALIZACIÓN Río Tinto (Huelva), Hornachuelos (Córdoba), Aznalcollar (Sevilla) 
UTILIZACIÓN Menas secundarias de Cobre, en Joyería y coleccionismo 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 5         
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AUGITA CRISTALIZADA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
AUGITA 
CRISTALIZADA Silicato Alumínico Calcico, 

Feríco, Magnesíco (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 5-6  3,4 
Gris 
claro 

verdoso 

Castaño-verdoso, negro, negro-
verdoso 

LOCALIZACIÓN Olot (Gerona), Islas Canarias, Cabo de Gata (Almería) y en la Sierra de Guadarrama. 
UTILIZACIÓN Nulo interés minero, aunque muy apreciado en coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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MADERA DE ENCINA FOSIL 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MADERA DE 
ENCINA FOSIL 
(XILOPALO) 

Dioxido de Silicio O2Si 7  2,6  Amarillo veteado de Marrón, 
Rojo, Marrón 

LOCALIZACIÓN Argentina, Australia,Brasil, Canada, Ecuador, Estados Unidos 
UTILIZACIÓN Nulo interés minero, aunque muy apreciado en coleccionismo. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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BROCHANTITA 
 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
BROCHANTITA Hidroxisulfato de cobre Cu4SO4(OH)6 3,5-4 3,97 Verde 

pálido 
Verde, verde esmeralda, negro 

verdoso 
LOCALIZACIÓN Atacama (Chile), montes Urales (Rusia), Inglaterra, Italia, Rumanía, Zaire y Estados Unidos. En España se encuentra en 

Riotinto (Huelva) y Sierra Almagrera (Almería). 
UTILIZACIÓN Como mena de Cobre y muy apreciado por los coleccionistas 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

1 1         
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre�
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CALCITA “ALAS DE MOSCA” Y MARCASITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
CALCITA “ALAS 
DE MOSCA” Y 
MARCASITA 

Carbonato de Calcio y  
Sulfuro de Hierro 

Ca CO3 
SFe 

3 
6-6,5 

2,7 
4,9 

Blanca 
Negra 

Variado  
Gris Estaño 

 
LOCALIZACIÓN Ambos son muy abundantes en Yacimientos Hidrotermales de baja temperatura, en España en Linares, Riotinto (Huelva) 
UTILIZACIÓN La Calcita como objeto de colección. La Marcasita se suele utilizar en la fabricación de ácido sulfúrico, también en la de 

joyería y como objeto de colección 
UBICACIÓN EN LA SEDE 

VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 
2 5         
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GEODA DE CUARZO 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
GEODA DE 
CUARZO Dioxido de Silicio O2Si 7  2,6  Muy variado en función del tipo 

de cuarzo 
LOCALIZACIÓN En yacimientos hidrotermales, tubos volcánicos, estructuras Karsticas 
UTILIZACIÓN Como objeto de colección y ornamental 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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LOELLINGITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
LOELLINGITA Arseniuro de Hierro FeAs2 5-5,5 7-7,5 Negra 

grisácea Gris-acero a blanco plateado 
LOCALIZACIÓN En yacimientos de mediana temperatura de formación 
UTILIZACIÓN Como objeto de colección. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 2         
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MAGNETITA Y OLIGISTO MICACEO 
 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MAGNETITA Y 
OLIGISTO 
MICACEO 

Óxidos de Hierro  Fe3O4 
Fe2O3 5-6 5,6 

Negra, 
marrón, 

roja 
Rojo pardo, gris acero, negro hierro 

LOCALIZACIÓN Sierra Almagrera (Almería), Cala (Huelva), Burguillos del Cerro (Badajoz), Cehegin (Murcia), Hueneja(Granada) 
UTILIZACIÓN Son importantes menas de Hierro, el oligisto se emplea en la fabricación de pinturas. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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MAGNETITA Y PIRITA OCTAEDRICA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MAGNETITA Y 
PIRITA 
OCTAEDRICA 

Óxido de Hierro  
Sulfuro de Hierro 

Fe3O4 
FeS2 5-6 5,6 

Negra, 
marrón, 

roja 
Rojo pardo, gris acero, negro hierro 

Amarillo latón palido 
LOCALIZACIÓN Riotimto (Huelva),Tharsis (Huelva), Aznalcollar (Sevilla)  
UTILIZACIÓN Son importantes menas de Hierro. La Pirita se usa en la fabricación de Acido Sulfuríco. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 1         
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro�
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MARCASITA “CRESTA DE GALLO” 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MARCASITA 
“CRESTA DE 
GALLO” 

Sulfuro de Hierro FeS2 6-6,5 4,9 
Negra, 

gris 
palaida 

Blanco estaño 

LOCALIZACIÓN Bailén, Linares y La Carolina (Jaén), Reocín y Cabarga (Cantabria), Berástegui (Guipuzcoa). 
UTILIZACIÓN Es mena secundaria de Azufre y de hierro 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro�
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MICA BIOTITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
MICA BIOTITA Filosilicato de Hierro y 

aluminio 
K(Mg, 

Fe)3AlSi3O10(OH, 
F)2 

2,5-3 3 Gris Pardo oscuro, pardo verdoso, pardo-
negro 

LOCALIZACIÓN El Pedroso (Sevilla), Cabo de Gata (Almería), Mar Menor y Cartagena (Murcia). 
UTILIZACIÓN Como aislante eléctrico. 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

5 5         
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NODULO DE CALCOPIRITA 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 
NODULO DE 
CALCOPIRITA Sulfuro de Hierro y Cobre CuFeS2 3,5-5 4,3 Negro 

verdosa Amarillo Latón Verduzco 
LOCALIZACIÓN Riotinto, Tharsis (Huelva),Aznalcollar (Sevilla),Alcaracejos y Cerro Muriano (Córdoba), Linares y la Carolina 
UTILIZACIÓN Importante mena de Cobre 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 

4 5         
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SILVINA Y HALITA 

 
DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN FORMULA DUREZA P. ESPECIFICO RAYA COLOR 

SILVINA Y 
HALITA Cloruros de Potasio y Sodio KCl 

NaCl 2,5 2 Blanca  Blanco, Anaranjado, Rosa 
Blanco, Transparente, Rosado 

LOCALIZACIÓN La Silvina en Cardona, Suria, Sallent (Barcelona), Perdon (Navarra). La Halita en Cabezón de la Sal (Cantabria), Quesada y Úbeda 
(Jaén) 

UTILIZACIÓN La Silvina se usa en la obtención de derivados del Potasio y en la industria fertilizante. La Halita se usa en alimentación 
humana y animal y en la fabricación de sosa, lejía y obtención del Cloro 

UBICACIÓN EN LA SEDE 
VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE VITRINA ESTANTE 
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